


reflektivita vrstevnatého systému

Kretschamnnova konfigurace:

správný průmět vlnového vektoru 
zajišťuje skleněný hranol

na jeho povrchu je napařena
vrstvička Au (50 – 100 nm)

plazmony vznikají na vnějším rozhraní
zlata (zpravidla s vodným roztokem)
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zlata (zpravidla s vodným roztokem)

odrazivost p-složky vykazuje ostrý pokles 
v místě rezonance dopadajícího záření
s povrchovou plazmonovu frekvencí 

jiné konfigurace:  Ottova, difrakční mřížka

parametry zlatých vrstev

v případě zlata do        výrazně zasahují mezipásové přechody∞ε
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optická odezva zlata
v  souladu s Drudeho modelem,
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Kisela, 2007

1.62/ 50 nm Au/ 1
700 nm

biosenzor s využitím plazmonové rezonance

využívá citlivosti reakce optické odezvy na DROBNÉ ZMĚNY INDEXU LOMU

kalibrace biosenzoru:

tloušťky jednotlivých vrstev

optická odezva při plné vazbě
jednotlivých pater

Au, 50 – 100 nm
SAM, 1nm
ligand, 6 nm
analyt, 10-100 nm 



Karboxylové skupiny jsou následně aktivovány do podoby, ve které snadno reagují 
s amidovými částmi biomolekul

specifická a nespecifická vazba

specifická vazba:
karboxylové kyseliny mají tendence vytvářet samouspořádané (mono)vrstvy
na zlatý povrch nasedají prostřednictvím sírových zakončení 

tyto biomolekuly jsou vybírány tak, aby poskytovaly specifickou vazbu zkoumaným vzorkům

nespecifická vazba: vzorky se vážou přímo na povrch čipu, bez využití jeho aktivace
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příklad: rozhraní sklo-voda
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dosah evanescentní vlny
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útlum vlny v absorbujícím prostředí
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příklad: rozhraní sklo-zlato
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